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 الممخص

البيروكسين – الوظيفية النانوية سيماتالج باستخدام السائمة النفايات دباغة منCr (V )) إزالة
 المستمرة والعمميات الدفعات: الدياتومايت في المدعومة

 الكروم محتوى واستعادة إزالة فإن ، السبب وليذا. المخمفات مياه في كبيرة بكميات عادة الكروم يوجد
 واستعادة إزالة تم. اقتصادية ولأسباب البيئة لحماية الأىمية بالغ أمر المولدات من المخمفات مياه من

 إمكانات النانو تقنية تمتمك ،جديد كحل. التكمفة منخفضة المحتممة الممتزات استخدام خلال من الكروم
 نقدم نحن ،ىنا. بكفاءة المياه جودة لتحسين الصحي الصرف مياه ومعالجة المياه معالجة في كبيرة
 الوظائف والمتعددة لمبيئة الصديقة المتفاعمة السميكونية نويةالنا السيميكات البولي باستخدام مبتكرة تقنية

 أجل من SEM تقنية تنفيذ تم%. 6بنسبة لم تتجاوز   ( D4500) دياتوميت في والمدمجة ،والفعّالة
فحص ال نتائج أظيرت. الدياتومايت من يتجزأ لا جزءا الصغر متناىيةالنانوية   جسيماتال اثبات أن 

كانت جيدة الانتشار عمى سطح الدياتومايت بدون أية تغيير في شكمو وتركيبتيو جزيئات النانو قد 
 طريق عن ممحوظ بشكل الكروملامتصاص  والقدرة لديو الامتزاز سطح منطقة تحسين تم حيث أنو 

٪ 6 بـ المضمن الدياتومايت عمى الكروم امتصاص دراسة تم. النانوية السيميكات الحديد تضمين
في في عمود الامتصاص المستمر وتفسيره  الحديد من النانوية السيميكات تجسيما من بالوزن

 ،المثال سبيل عمى) مختمفة تشغيمية ظروف تحت الاختراق منحنيات لتحديد,Sips نموذجباستخدام 
 السداسي الكروم أن النتائج أوضحت(. السرير وارتفاع مدخل تدفق معدل ،VI) C) مدخل تركيز
 Cr (IV) لإزالة فعال كأسموب PEI مع المتوافقة النانوية الجسيمات عمى كبير بشكل ممتزج التكافؤ
  .المدابغ مياه وتنقية

 


